4 Flexi-Step

FLEXIBLE SOLUTIONS

FLEXI-STEP elastyczna banda

Opis
Elastyczny element w ksztatcie bandy o wymiarach: dt. 1000mm i wys. 450mm i1 grubos$¢ 200-400mm.

Elementy sa wodoprzepuszczalne, wykonane z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju
poliuretanowego.

Montaz bandy nastgpuje poprzez utozenie na réwnym, stabilnym podtozu. Trwale taczenie elementow
nastgpuje przez zastosowanie specjalnego zestawu montazowego.

Elementy przeznaczone sa do tworzenia cokotéw itp.
Nawierzchnia posiada Atest higieniczny.
Dostepna kolorystyka

® brazowo-czerwony,

e zielony,

® czarny.

Dopuszczalna zawarto$¢ metali ciezkich w nawierzchni

1. Aluminium (Al): 143 mg/kg
2. Antymon (Sb): < 10 mg/kg
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. Arsen (As): < 1.0 mg/kg

. Bor (B): < 10 mg/kg

. Bar (Ba): < 10 mg/kg

. Kadm (Cd): < 1.0 mg/kg

. Kobalt (Co): < 10 mg/kg

. Chrom (Cr), catkowity: < 0.200 mg/kg
9. Chrom VI (CrVI): < 0.020 mg/kg

10. Miedz (Cu): < 10 mg/kg

11. Mangan (Mn): < 10 mg/kg

12. Nikiel (Ni): < 10 mg/kg

13. Otéw (Pb): < 10 mg/kg

14. Selen (Se): < 10 mg/kg

15. Cyna (Sn): < 1.0 mg/kg

16. Stront (Sr): < 10 mg/kg

17. Cynk (Zn): 56 mg/kg

18. Rte¢ (Hg): < 1.0 mg/kg
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Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni ktore nalezy dotaczyé do oferty

¢ Atest higieniczny wydany przez SGS Instytut Fresenius zawierajacy badania na zawarto$¢ metali
ciezkich w nawierzchni.

Sposéb ukladania nawierzchni

Gotowe elementy (np. Flexi-Step) sa ukladane rgcznie na rownym podtozu (nie jest wymagane wykonanie
podbudowy sztywnej — kruszywa, beton). Laczenie elementéw nawierzchni nastgpuje dzigki
wykorzystaniu odpowiednio uformowanych zaczepéw rozmieszczonych na krawedziach kratek.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +30C oraz przy braku
opadéw atmosferycznych.

Stosowanie materialow rownowaznych

W trosce o jakos¢ i1 bezpieczeristwo uzytkowania nawierzchni oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
watpliwosci o§wiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza si¢ zastosowania materiatéw nieposiadajacych
dokumentéw okreslonych powyzej.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubo$¢ celem zapewnienia bezpieczernstwa upadkéw z
zadanej wysokoSci.
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Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.
Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

¢ clementy sq nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢,

® bezwzglednie nalezy dbac, aby na nawierzchni nie znajdowaly si¢ kamienie lub inne twarde
przedmioty, ktére przy nadepnigciu na nie moga spowodowaé uszkodzenie nawierzchni,

* nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchni¢ piasku, ziemi lub btota a takze systematycznie usuwac
pojawiajace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i Smieci (liScie, kamienie, papiery, btoto, §mieci,
igliwie etc.), uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezaca pielggnacj¢ nawierzchni,

¢ unikaé zabrudzen olejem, emulsjq asfaltowa oraz innymi Srodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni,

¢ do klejenia nawierzchni nie wolno stosowaé materialéw na bazie ropy naftowej,

* nie nalezy ustawia¢ bezpoSrednio na nawierzchni zadnych obiektow o ostrych krawedziach, chodzié
po niej w butach na szpilkach, w korkach itp.

¢ nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na tyzworolkach, deskorolkach, rowerach, motorach, quadach
itp.

® przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien
by¢ kontrolowany - réwniez ze wzglgdu na no$Sno$¢ podbudowy,

* nie dopuszczaé do sytuacji, aby nawierzchnia znajdowata si¢ w wodzie np. poprzez nieprawidiowe
wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podiozu
przepuszczalnym,

¢ w przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnig oczyscié
przy pomocy silnego strumienia wody, wigksze Smieci mozna usunaC rgcznie lub przy uzyciu
szczotki,

¢ do gruntownego czyszczenia nalezy stosowal beztluszczowy aktywny detergent, w zadnym
wypadku nie wolno stosowaé §rodkéw zracych, na bazie chloru, rozpuszczalnikéw ani materiatéw
Scierajacych,

¢ kolorowe nawierzchnie moga by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powloki w sprayu.
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Rys. 1. Wymiary urzadzenia
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Rys. 2. Spos6b mocowania

Rys. 3. Elementy mocujace

brgzowo - zielony czarny
czerwony

Rys. 4. Dostepna kolorystyka
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